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TABLA 20.2 Calores latentes de fusion y vaporizacion

Punto Calor latente Punto Calor latente
de fusion de fusion de ebullicion  de vaporizacion

Sustancia (0 (/kg) (0 (/kg)
Helio -269.65 528 x10° -268.93 '2.09x 10%
Nitrégeno -209.97 255 x 104 -195.81 2,01 % 10°
Oxigeno -218.79 1.38 %10 -18297 213 10°
Alcohol etilico -114 1.04 X 10° 78 854 x 10°
Agua 0.00 .33 x 105 100.00 2.26 x 10°
Azufre 19 381 x 10 444.60 3.26 % 10°
Plomo 327.3 2.45 x 104 1750 870 10°
Aluminio 660 3.97 x,10° 2450 L14x 107
Plata 960.80 8,82 X104 2193 238 x 10°
Oro 1063.00 6.4 x 104 2660 1.58 x 10°

Cobre 1083 1.34x 10° 1187 5.06 x 10°
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Sustancia o elemento

Calor especifica

Cabre 0,093
Plata 0,056
Mercurio 0,033
Alre 0337
Aluminio 0217
Vidria 0,199
Hierra 0,113
Agua 1,000
Alcohol 0,600
Hielo 0,505
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